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I - Matériel utilisé 
 

 Mesureur de champs électrostatiques EMF58-ELTEX – CRET 063-1 

 Électrode manuelle – CRET 063-2 
 
 

II - Normes utilisées 
 

 Revêtements de sol textiles : Évaluation de la propension à l’accumulation des 
charges électrostatiques – Essai du marcheur 
Norme ISO 6356 de Mars 2003 

 

III - Descriptif du matériau 
 
Moquette touffetée à velours coupé uniforme à dessins mécaniques sur dossier tissé 
polypropylène 
 

IV - Coloris testé(s) 
 
Beige 
 

V - Résultats 
 
Cf. page suivante 
 
 

VI - Conditions d'essais 
 

Atmosphère de l’essai : 25%  3% HR   23° C   1° C (pendant au moins 7 jours) 
 
Conditions particulières d'essai : 
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RESULTATS : 

ESSAI DU MARCHEUR 
 
 
 
 

Mesure Semelle BAM (kV) Semelle Néolite (kV) 

1 + 0,5 - 1,7 

2 + 0,3 - 1,8 

3 + 0,3 - 1,8 

Moyenne  + 0,4 - 1,8 
Coefficient de variation 

(%) 
31,5 3,3 

 


